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1 VsSeobecné udaje

1.1 Udaje o vyrobci

Obchodni jméno: BASALT, s.r. 0.

Sidlo: \/Sechlapy ¢.e. 3, 417 71 ZabruSany
ICO: 44564368

Misto/mista vyroby: Kamenolom Mérunice

1.2 Udaje o vyrobku
Nazev vyrobku:

Kamenivo

Popis vyrobku a jeho pouZziti
e Kamenivo do betonu

e Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letistnich a
jinych dopravnich ploch

e Kamenivo pro malty

¢ Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inzenyrske
stavby a pozemni komunikace

e Kamenivo pro kolejové loze.

1.3 Technicka specifikace, popf. technické pfedpisy (v platném znéni)
e EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu,

e EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchove upravy
vozovek pozemnich komunikaci, leti$tnich a jinych
dopravnich ploch,

e EN 13139:2002/AC:2004 Kamenivo pro malty,

e EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni
komunikace,

e EN 13450:2002/AC:2004 Kamenivo pro kolejove loZe.

1.4 Seznam podkladi pouzitych pfi dozoru
e Prirucka jakosti + souvisejici dokumenty.
e Kontrolni a zkuebni plan vyroby.
e zaznamy o provedenych zkouskach.

1.5 Informace o pfedchozim dozoru
Toto je Sestnacty dozor nad posouzenym systémem fizeni vyroby.

Predchozi dozor byl vykondn oznamenym subjektem 1020 s kladnym vysledkem - viz
zprava o dozoru &. 040-062210 z 4. fijna 2019 (TZUS Teplice).
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2 Prubéh dozoru

2.1

2.2

2.3

2.4

Datum provedeni:

8. zafi 2020

Dozor vykonali:

vedouci posuzovatel: /ng. Pavla Kucerova
posuzovatel: p. Jaroslav Chladek

Zpusob a rozsah dozoru:

Byl proveden dozor, posouzeni a hodnoceni systému fizeni vyroby v rozsahu stanoveném
technickymi  specifikacemi EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN
13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007, EN 13450:2002/AC:2004. Pro zaznam Udaju
byl pouzit kontrolni checklist, ktery je v kopii archivovan v prvotnich dokladech o posouzeni a
téZ byl poskytnut vyrobci.

Jedna se o pravidelny dozor.

Vysledky posouzeni systému fizeni vyroby

Pozadavky norem, zejména systém kontroly vyrobniho procesu, jsou zajistény a
zdokumentovany.

Kontrola u vyrobce byla provedena dne 8. zari 2020.

Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zaji$téno jeho fadné fungovani.

3 Vyhodnoceni vysledkd dozoru

3.1

Vyhodnoceni systému fizeni vyroby
e Technickd dokumentace vyrobce BASALT s.r.o. Mérunice obsahuje popis systému
Fizeni vyroby vy$e uvedeného vyrobce.

e Pfi posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych
v technickych specifikacich EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN
13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007, EN 13450:2002/AC:2004.

e Neshody nebyly zjistény.
e Systém FPC je v souladu s technickou specifikaci.

3.2 Vyhodnoceni dodrzovani podminek platnosti osvédceni

e Nedoslo ke zm&nam okolnosti, za kterych byla osvéd¢eni vydana.

U2020\S VaK\Chladek\kamenivo\BASALT Mérunice\040-065311.doc
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4 Zavér
Pfi dozoru bylo zjisténo, Ze systém fFizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, je
v souladu s technickymi specifikacemi EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004,
EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007, EN 13450:2002/AC:2004 a zajistuje
dosazeni a udrzeni deklarovanych vlastnosti vyrobku.
Zjidténi a zavéry uvedené v této zpravé plati za predpokladu, Ze nedojde ke zmeéne
skute¢nosti, za kterych bylo posouzeni provedeno.

5 Prilohy
Checklist z 16. dozoru nad SRV konaného ve vyrobné (provozovné) Mérunice dne 8. zafi 2020.

U:2020\8 VaK\Chladek\kamenivo\BASALT Merunice\040-065311.doc
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Technical and Test Institute f Prague

N

pro technicke
Notified Bod

PROVERKA
systému Fizeni vyroby kameniva (FPC)

| Vyrobek: | Kamenivo TTechnicka specifikace: | EN 12620:2002+A1:2008; EN 13043:2002/AC:2004; |

| ‘ EN 13139:2002/AC:2004; EN 13242:2002+A1:2007,; |
| EN 13450:2002/AC:2004

Vyrobce: BASALT, s.r.0. | Datum provérky: | 08.09.2020

Vyrobna: Kamenolom Mérunice ! Vedouci posuzovatel: |Ing. Pavla Kuterova |

Zakazka ¢. | 2040040130 ‘! Zastupce vyrobce: Ing. Kamila Schwertschalova |
| cil auditu | posoudit fungovani SRV, posouzeni schopnosti SRV zajistovat, Ze vyrobky splfiuji pfisluSné pozadavky

| rozsah auditu | vyrobna, skladky ve vztahu k uvedenému vyrobku

il kritéria auditu | pozadavky nafizeni Evropského parlamentu a rady (EU) &.305/2011 (CPR), pfiloha V, &l. 1.3 (systém 2+),
I | Technicka specifikace (vySe uvedené normy EN), dokumentace SRV

ii prubéh auditu | ¢as | za 0S c¢innost i misto auditu tucastnici auditu
| 09:00 - 09:15 | Ing. Pavla avodni jednani | kancelar zastupce
H Kucerova, | Zadatele e il
: = 5 Jarostav | s e e P ng. amia
09:15 - 15:00 hlAbEk | p(')SI:IZO_\!a'I'I{ SR\‘f : | vyroba,’:skl:adky 2 fwerischalovs
! | 15:15 - 15:30 zavérecneé jednéani kancelar zastupce
| | | Zadatele
| Klasifikace C (conformity) - shoda R (remark) - mala neshoda (odstranit do uréeného terminu)
| pinéni pozadavku: | NC (non-conformity) - neshoda O (observation) - opomenuti (odstranit do dal$i provérky)
| ~
| €. POZADAVEK c|Ne| R | D

“ Pro ktery produkt/normu byl FPC zaveden a byla provedena pocatecni I 0|0 ‘ ]
zkouska typu produktu (prukazni zkouska)? .

|': 1 | (Viz tabulka, jen pro produkty pod systémem posouzeni shody trovné 2+)

Je pod stejnym systémem FPC vice jak jedna vyrobna? neni| X | 1 0

2 |Organizace

2.1 | Odpovédnost a pravomoc

i ' |

| Jsou definovany odpovédnosti véech pracovniku v ramci FPC? X ‘ O O O
| .

| Je rozdéleni odpovédnosti efektivni? L
I |

lii 2.2 | Pfedstavitel vedeni pro FPC

| T

‘ Je ustanoven predstavitel vedeni pro FPC? X | MmENS ‘ 7
Ma stanovenu pravomoc pro zajistovani, Ze pozadavky jsou | '

| | realizovany a udrZzovany? X 0O/0 O

| Zjisténi, pozndmky: ad 1 V roce 2020 byly provedeny Pogater

| 040-064281 vydany TZUS Praha s.p., pobocka Teplice,dre?2
a Organizaéni Fad, od posledniho dozoru nad certifikgya y

| Kamila Schwertschalova. Vyrobce ma certifikovan gygié

| certifikét & A-00184 vydany KOMORACERT 13.06.2020

kewsky typu pro draZni kamenivo 32/63 Bl viz Protokol c.
P7oR0Nad 2.1 Odpovédnost a pravomoci fedi Pfirucka SRV

sezd2mén. ad 2.2 Predstavitelem vedeni pro SRV je Ing.
\vality podie CSN EN 1SO 9001:20186, prediozen
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Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zkusebni laboratof. Autorizovana osoba, Ve ameny subjekt, Subjekt pro te«
posuzovani, Certifikaéni organ, Inspekéni org ' T
Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosacka 811//6a 190 00 Praha 9, Ceska re

| Tabulka kameniva (a norem) vztahujicich se k oznacovani CE v rovni posouzeni shody 2+ pro které
‘ byly provedeny po&ate&ni zkouska typu a zaveden systém FPC.
Frakce | GSNEN | CSNEN | GSNEN | CSNEN | CSNEN | €SNEN ~ CSNEN

(mm) 13043 13242 12620 13139 13055-1 | 13055-2 | 13450
| o2 | x | X X X

0/4 X X % | K
.08 | | x| | |
5 | X X X
| I
| | | .
a8 | x| X X | |
| '
. 58 | X | X X

1 |

8/11 X X X '
| 816 | x | x X
— T
| 832 X |
L1116 | x| X X | |
' : ! |
| 1122 | % % X
| ' i
1822 | X X X | |
|
| 32/63 X | x | X | X
:i | = T I | i
- 0/32 X | \
| o/45 x| |
‘ 0/63 X ‘
fl Poznimka: Pro kaZdou frakci oznaéte (X) normu(y), kde byly provedeny pocatecni zkouska typu a zaveden systém FPc. Kamenivo
‘frakce 0/2 nebylo od posledniho dozoru vyrabeno, v pfipadé zahajeni vyroby vyrobce zajisti provedeni

Po&ateénich zkousek typu (ITT). V SRV je zahrnut vyrobek kamenivo 0/32 kv 163/2002 Sb, ktery se fidi

| Nafizenim viady ¢. 312/2005 Sb.
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Akreditovana zkusebni laboratof, Autorizovana 0soD
posuzovani, C aci « yekéni or
Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecka 811/7¢

Technical and Test Institute for Construction Pr
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PROVERKA systému fizeni vyroby kameniva

| & POZADAVEK e [Nc| RO
2.3 | Pfezkoumani FPC vedenim !'
i Provadi se pfezkoumani systému FPC vedenim alespon jednou za :
[ rok? X ‘ 0o i L] !
_ _ |
Jsou dostupné zaznamy o pfezkoumani? BB
' 3 |Postupy Fizeni
|| Byla vytvorena prirutka FPC? B | 3 B § E
| 3 |
'i| 3.1 | Rizeni dokumentt a tudaju |
| Existuje postup vztahujici se k fizeni dokumentu a udaju | | |
H vyznamnych pro pozadavky FPC? X O\
" Jsou v postupech popsany odpovédnosti za schvaleni, vydavani,
- distribuci, fizeni internich a externich dokumentu a udaju a pro It B g
| zpracovani, vydani a zaznamenani zmen? | ”
U 3.2 | Smluvni dodavatelé
!_i Vlyuziva vyrobce pro nékterou &innost v ramci FPC subdodavku? By | OER)
_ i |
H Stanovil vyrobce kontroly pro véechny subdodavatelské aktivity? iz O
| Jsou kontroly provadény? X | OO | O] |-
| |
| 3.3 | Znalost suroviny |
|
" Existuji dokumenty ohledné zdroje a druhu suroviny? X | 14 £ e
Jsou zalozeny mapy umisténi (lokality) a plany tézby? X | £l | Bl ! ] I
Identifikoval vyrobce néjaké nebezpedi vyskytu nebezpecnych | Ololo
| i

latek v suroviné (v zavislosti na piedpisech platnych v misté pouziti) ?

 Zjisténi, poznamky:
ad 2.3 Piedlozen zapis z prezkoumani SRV ze dne 28.1.2020. Vysledkem pfezkoumani je zhodnoceni, ze
SRV je nadale Gginny a odpovida potfebam spole¢nosti a pozadavkim predmétnych norem na vyrobu

| kameniva.

ad 3 Priru¢ka SRV beze zmén.

ad 3.1 Rizeni dokumentt a zaznamu fesi Pfiru¢ka SRV v ¢1.4.
!’I ad 3.2 \/yrobné kontrolni zkousky provadéji smluvni dodavatelé TZUS Praha s.p. pobotka Teplice a ZKK
| Hofice.
ad 3.3 Predlozena dokumentace POPD (plan
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Akreditovana zkusebni
posuzovani, Certifikadni « 1, 1l org
Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Bo

,; PROVERKA systému Fizeni vyroby kameniva
= POZADAVEK g |[N6¢| R | O]

Rizeni vyroby ||

Existuji postupy pro identifikaci a kontrolu materialu na vstupu? K| OlolO
| | ]
1 T 1
Existuji postupy pro identifikaci a kontrolu materialu pfi realizaci? Xi|Od|Od | ]
l- - - - . . r o r .
|i 4a | Existuji postupy pro identifikaci a kontrolu materialu na vystupu? VET YD | O]
III (tyto mohou zahrnovat postupy pro Gdrzbu a serizeni vyrobniho zarizeni, kontrolu nebo zkouéeﬁ
| vzorki materiélu béhem zpracovani, Gpravy vyrobnich procesu béhem $patného pocasi) |
T | 1
Jsou postupy implementovany? B0 B2 R B
| Existuji postupy pro identifikaci a kontrolu nebezpecnych latek? ‘ HERN | 11
|
Je zajidténo, ze nebezpeéné latky neprekrodi platné limity v misté ' |
4b u_J_? P y nep p y &I | 3 VEN
. pouziti”
; Jsou postupy implementovany? ‘ B g
1 | | ==
!'_ Existuji postupy pro zajisténi, Ze materiél je pfedan na sklad fizenym Ololo
| 4c zplsobem, na spravna mista a je identifikovany? = . |
I | | |
" ' Jsou postupy implementovany? R RN
Existuji postupy zajistujici, Ze stav materialu predaneho na sklad se '
P nezhorsi? X 00 | [ |
I T i |
' Jsou postupy implementovany? B ED L e
4e | Je produkt identifikovatelny aZ do mista prodeje (puvod a typ) ? =) E | |
| | — ]
‘ Zjisténi, poznamky:

ad 4a Rizeni vyroby je popsano v jednotlivych technologickych postupech, napf. technologicky postup
| MATP2 povrchové dobyvani a MCR1 Provozni iad upravny. Pracovnici jsou prokazateiné seznameni se |
'v&emi pracovnimi postupy - pfedloZzeno posledni Prokazatelné seznameni uvedené v prezenéni listing u |
i postupu, posledni ze dne 01.09.2020.

ad 4b Podle Vyhlasky &. 422/2016 Sb. o radia¢ni ochrane a zabezpedeni radionuklidového zdroje, tcinne od |
'1.1.2017. se na vyrabény material nevztahuje sledovani obsahu ptirodnich radionuklidd, posledni Protokol o |
|| méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidu ve vyrabenem kamenivu & 040160497 byl vydan
| pobotkou Teplice TZUS Praha s.p. dne 24.3.2016.

H ad 4c, 4d, 4e Postupy a zpUsoby predani materialu na sklad fesi ¢l. 8 Prirugky fizeni vyroby. Sila a skiadky !
|

(depa) materialu jsou oznaceny cedulemi a zpevneni skladovacich ploch pojezdem.
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i PROVERKA systému fizeni vyroby kameniva |

& POZADAVEK e inel RO I

Kontroly a zkousky
|

| 5.1 | Obecne
||r Jsou k dispozici vedkera potiebna zafizeni a vybaveni pro predepsané £ ' saln ' ] |
| kontroly a zkousky (nebo odpovidajici subdodavatelské zajisténi)? = |
H Jsou pracovnici vycviéeni pro pfedepsané kontroly a zkousky? X | 3 O |
| (véetné smiuvné zajistovanych zkousek)
|
” 5.2 | Zafizeni
[ I —:
H Jsou stanoveny &etnosti kalibrace v souladu s EN 932-57 X | R | ]
“ | Existuji postupy pro obsluhu zafizeni? X | O ElFE
! Ma obsluha pisemné instrukce pro provadéni zkousek? X | et Bl 0 |
i | |
| e . v . 3 Vi i
| Je zatizeni nezaménitelné identifikovano? g g e
‘i ' Jsou dostupné zaznamy o kalibraci? i1 O £ Ol
5.3 | Cetnost a misto kontrol, vzorkovani a zkousek
i |
i- Je k dispozici dokument popisujici Cetnost a podstatu kontrol? ]
|| Je stanovena &etnost vzorkovani a zkougek v souladu s prislusnou : | “
H tabulkou dle pfilohy FPC pro kazdou normu vztahujici se k CE | '
znadeni? '
l Jsou v pfiruéce FPC uvedeny duvody pfipadné mensi ¢etnosti O ; ”
| |zkousek? | |
|| 6 |Zaznamy |
Jsou vysledky FPC zaznamenany? =0 | O
‘ ; Lt
" Jsou zaznamy k dispozici po stanovenou dobu? B 1 el

" Zjisténi, poznamky:
' ad 5.1 \/yrobné kontrolni zkousky provadéji ak
| Teplice a ZKK Hofice, provedena kontrola vysl

‘ Protokol o zkousce byl vydany 07.09.2020 (€. 040-065180).

| ad 5.2 \lyrobce nema vlastni zkuseb
| overeni proved! CMI Most dne 02.04.

| vaziciho zafizeni na lopatovych nakladacich vyd

" ad 5.3 Vzhledem k dlouhodobé vyhovujicim vy
u drobného a hrubého kameniva na 2x za mgsi

za mesic.

reditované zkugebni laboratofe TZUS Praha s.p. pobotka
edkl a éetnosti zkousek, jsou v souladu s vyrobou, posledni

ni zafizeni. Bylo predlozeno Potvrzeni o ovéfeni expediéni vahy -
2020 a Potvrzeni o ovéfeni stanoveného méridla — automatickeho
st ze dne 02.04.2020.

byla snizena &etnost stanoveni zrnitosti
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| PROVERKA systému fizeni vyroby kameniva

[ & POZADAVEK ¢ [No| K| 6]
| 7 |Rizeni neshodnych produktl I,
i |
. Jsou zaznamenany vsechny pfipady vzniku neshodnych produktu 5 ' alinlln
|| (véetné téch, které se vztahuji ke stiznostem zakaznika)? e | .
. ' | [
! iJs‘.ou véechny pfipady neshodnych produktu prosetreny? X | O 0| O
1 .
” ' Jsou pfijimana pfimé&fena opatfeni k napravé? X | EREuflny
|| 8 | Manipulace, skladovani a zavedeni podminek ve vyrobnich oblastech
|

! |
f_'l Ma vyrobce pfijata opatfeni k zabranéni znecisténi produktu? o S
‘I M4 vyrobce piijata opatfeni k zabranéni segregace? X | 1 Ci B “
| i T |
| | Ma vyrobce pfijata opatfeni k zajisténi Cistoty manipulacniho zafizeni : ,
“ a skladovacich ploch? X|0O| O I 0|
5: 9 | Doprava a baleni
";1 Doprava |
i: Ma vyrobce dokumentovan rozsah své odpovédnost za skladovani X | ololol
| a dodavani produktu v priruéce FPC? ' f'
| 9.2 | Baleni
i !i
L Zabrafuji metody pouzivané pro baleni degradaci kameniva? | O | L | ]

Pokud existuji zasady pro manipulaci a skladovani, které musi dodrzet . .
" zakaznik, uvadi vyrobce tyto zasady na obalu nebo v pruvodnich =) By Ll !
| dokladech? ' -
| 10 | Vycvik pracovnikil :'
I R == A o = T
| Ma vyrobce stanoveny postupy pro vycvik pracovniku, ktefi pracuji pod |
H systémem FPC? X | 0|0 O !'
Jsou tyto postupy udrzovany? X(O|O | O |
| | ]
' Jsou dostupné zaznamy o vycviku? <l | 3 01| E]

||—er‘s'téni, poznamky: |
lad 7 Od posledniho dozoru nad certifikovanym SRV byly zaznamenany 2 neopodstatnéné reklamace na
|| kvalitu vyrab&ného kameniva. Vyrobce postupuje pfi feseni reklamaci podle ¢l. 11 Reklamace Prirucky SRV. |
| Ad 8 Byl predlozen technologicky postup MATP5 Expedice a ukladani.

| ad 9.1 \Vyrobce nema viastni dopravu. |
| ad 9.2 Vyrobky nejsou baleny.

” ad 10 Vycvik pracovniki je planovan, predlo
| technologickych postupl - pfedlozeny prez
| planovan na 12/2020.

SBYAR Hposnoceni vycviku na rok 2020, napf. 8koleni z |
JSERY, SiMNBOZP, PO - probehl dne 19.12.2019, dalki

.
'.'23'?:3
yAUR]




® TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institt on _Pra;;; ue

Akreditovana zkusebni la of, Subjekt pro te
posuzovani, Certifikaini I y, Notifie
Technical Assessment Bod, . & rep

o PROVERKA systému fizeni vyroby kameniva - rozsifeni pfi dozoru |
| C. POZADAVEK | cINc| R| O]
|-r O ktery novy produkt/normu byl FPC rozsifen a byla dopinéna — ! |
j po&atedni zkouska typu produktu? | BRgEEp.
“ (Viz tabulka, jen pro produkty pod systémem posouzeni shody urovné 2+) "
!! Je pod stejnym systémem FPC vice jak jedna vyrobna? ne| X | O 0O | = |
| | 1
“ 1 |Byla do stavajiciho systému FPC zahrnuta nova vyrobna? ne | X | WEEEY RN
| Doslo ke zmé&nam vyroby a/nebo technické specifikace od posledni
| V%
" kontroly FPC? ne I L1 f L] | O |
(Pokud ano) PfizpUsobil vyrobce odpovidajicim zpusobem — '

| dokumentaci? nebylo tfeba X , 0o
| (Pokud ano) Uvédomil vyrobce o zménach notifikovanou osobu, ktera X | ull= | o |
' provadéla certifikaci FPC? nebylo tieba
! Pouziva vyrobce stale systém FPC pokryvajici certifikované vyrobky a
! 2 ma platné certifikaty? X ‘ 0| O | DJ;

Jsou produkty nalezité oznaceny CE znackou v souladu s pfilohou ZA | =
| 14 prisludné normy? X0

| Obsahuji privodni dokumenty ke kamenivu vSechny potiebné - | ' |
. |informace? 0|00
' Zjisténi, poznamky:

‘ad 1 Vroce 2020 byly na z&kladé pozadavku SZDC provedeny opakované Pocatecni zkousky typu pro |
| drazni kamenivo 32/63 BI. '
“ ad 3 Vyrobce prediozil platna Osvédceni o shodé fizeni vyroby & 1020-CPR-040 019624 a 1020-CPR-040
| 020399 vydana 01.09.2017.

' ad 11 Piedlozena Prohlageni o viastnostech z 14.01.2019 a vézni listek ¢. 25098 odbérateli Obalovna Louny |
Us.r.o. na vyrobek kamenivo frakce 4/8 expedovane 08.09.2020 obsahujici specifikaci vyrobku, odebrané
| mnozstvi, oznadeni CE, EN 12620+A1, EN 13043, EN 13242+A1, odkaz na prohlaseni o vlastnostech a
’g osvédéeni 1020-CPR-040 019624 r.17.

V priib&hu z&véretného jednani vedouci posuzovatel seznamil odpovédného zéstupce vyrobce se zjisténimi z auditu.

Zastupce vyrobce zjisténi z auditu pochopil, souhlasi a své souhlasné stanovisko svym podpisem stvrzuje.

[ | Datum: Podpis: /
Vedouci ; -
posuzovatel: | Ing. Pavla Kucerova | 08.09.2020 % /-

|
| D : i&:
Odsouhlaseni | | atum podplé/
Z%StUpCt_?m Ing. Kamila Schwertschalovéa | G snED &7,
vyrobce: | . {,l_y/,

Systém fizeni vyroby je posouzen jako vyhovy,

y pozadavek nebyl klasifikovan NC a pokud vyskyt
pozadavki klasifikovanych R a O je mensi ne i

nam o neshodach.



