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Oznameny subjekt 1020
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| ZPRAVA O DOZORU

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, (nafizeni o stavebnich vyrobcich — CPR),
I pfilohy V nahrazené nafizenim Komise v prenesené pravomoci (EU) &. 568/2014 (systém 2+)

¢. 040 — 082793

Nazev vyrobku:
Il Kamenivo
( EN 12620:2002 + A1 :2008; EN 13043:2002/AC: 2004; EN 13139:2002/AC: 2004;

EN 13242: 2002 + A1:2007; EN 13450:2002/AC:2004

vyrobce:
I BASALT CZs. r. o.
ICO: 18234160
Il Adresa: Véechlapy ¢&. e. 3, 417 71 Zabrusany
Vyrobna: Kamenolom V$echlapy
Adresa: Vsechlapy ¢. e. 3,417 71 Zabrusany
" Zakazka: Z040100009
| Cislo osv&d&eni: 1020-CPR-040 034834
Polet stran zpravy v&etné strany titulni: 4 Podet priloh: 1
" Osoba odpovédna za obsah této Zpravy: /

iy
Ing. Pavla Kugerova
vedouci posuzovatel
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Osoba odpovédna za spravnost této Zpravy:

o

Teplice, 17. fijna 2025 Ing. Pavel Rubas, Ph. DBT_VL M.
zéstupce vedouciho oznameného subjektu
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1 VsSeobecné udaje

1.1 Udaje o vyrobci

Obchodni jméno: BASALT CZ s.r.o.
Sidlo: VSechlapy &. e. 3, 417 71 Zabrusany

1.2 Udaje o vyrobku
Néazev vyrobku:
Kamenivo

Popis vyrobku a jeho pouziti:
e Kamenivo do betonu

* Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letistnich a
jinych dopravnich ploch

® Kamenivo pro malty

* Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inZenyrské
stavby a pozemni komunikace

* Kamenivo pro kolejové loze.

1.3 Technicka specifikace, popf. technické predpisy (v platném znéni)
* EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu,

¢ EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové Upravy
vozovek pozemnich komunikaci, letigtnich a jinych
dopravnich ploch,

¢ EN 13139:2002/AC:2004 Kamenivo pro malty,

e EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené

hydraulickymi pojivy pro inZenyrské stavby a pozemni
komunikace,

* EN 13450:2002/AC:2004 Kamenivo pro kolejové lozZe.

1.4 Seznam podkladi pouzitych pfi dozoru
* Dokumentace predlozena vyrobcem popisujici zajisténi systému fizeni vyroby je
uvedena v zaznamu z provérky systému fizeni vyroby.

¢ Technické specifikace vztahujici se na vyrobek (vykresova dokumentace, prohlaseni o
vlastnostech, dodaci list) je uvedena v zaznamu z proverky systému fizeni vyroby.

* Kontrolni a zkugebni plan vyroby.
® Protokoly a zdznamy o provedenych zkou$kach.
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1.5

Informace o pfedchozim dozoru
Toto je Sestnacty dozor nad posouzenym systémem fizeni vyroby.

Pfedchozi dozor byl vykonan oznamenym subjektem 1020 viz zprava o dozoru &. 040-
079172 ze dne 27. zafi 2024 (TZUS Teplice) s vysledkem vyhovuijicim.

2 Prubéh dozoru

24

2.2

2.3

24

Datum provedeni:

Dozor probéhl dne 9. fijna 2025

Dozor vykonal:

vedouci posuzovatel: Ing. Pavia Kuderova

ZpUsob a rozsah dozoru:

Byl proveden dozor, posouzeni a hodnoceni systému fizeni vyroby v rozsahu stanoveném
technickymi  specifikacemi EN 12620:2002+A1 12008, EN 13043:2002/AC:2004, EN
13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1 12007, EN 13450:2002/AC:2004. Pro zaznam udajd

byl pouzit kontrolni checklist, ktery je v kopii archivovan v prvotnich dokladech o posouzeni a té2
byl poskytnut vyrobci.

Jedna se o pravidelny dozor.

Vysledky posouzeni systému fizeni vyroby

PoZadavky norem, zejména systém kontroly vyrobniho procesu, jsou zajistény a
zdokumentovany.

Kontrola u vyrobce byla provedena dne 9. fijna 2025

Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zajiSténo jeho fadné fungovani.

3 Vyhodnoceni vysledku dozoru

3.1

3.2

\ 1
U:\2025\SVaK \Kuterové\kamenivo\BASALT CZ Liba\Dozor 08\040-082793.docxx \ '

Vyhodnoceni systému Fizeni vyroby
* Technicka dokumentace vyrobce BASALT CZ s.r.o0. — kamenolom V&echlapy obsahuje
popis systému fizeni vyroby vy$e uvedeného vyrobce.

® Pfi posuzovani systému Ffizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych
v technickych specifikacich EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN
13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007, EN 13450:2002/AC:2004.

* Neshody nebyly zjitény.
e Systém FPC je v souladu s technickou specifikaci.

Vyhodnoceni dodrzovani podminek platnosti osvédéeni

* Nedoslo ke zménam okolnosti, za kterych bylo osvédéeni vydano.
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® TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zkusebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technické
posuzovani, Certifikaéni organ, Inspeléni orgén / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body,
Technical Assessment Bedy, Certification Body, Inspection Body. Prosecks 81 1/76a, 180 00 Praha 9, Ceska republika

KONTROLNI LIST
systému fizeni vyroby
[] pfi po&ate&ni inspekci® pfi dozoru

7 poéateéni inspekce se provédi formou audity

Vyrobek: Kamenivo Zakézka &. Z040100009

Vyrobce: BASALT CZ s.r.o. Datum auditu: 09.10.2025

Vyrobna: Kamenolom Vsechlapy Vedouci posuzovatel Ing. Pavla Kugerova
(VP):

Technicka EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu

specifikace: | EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci,
letiStnich a jinych dopravnich ploch

EN 13139:2002/AC:2004 Kamenivo pro malty

EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inZenyrské stavby a pozemni komunikace

EN 13450:2002/AC:2004 Kamenivo pro kolejové loze

cil auditu posoudit shodu SRV s kritérii auditu, posouzeni schopnosti SRV zajistovat, se vyrobky splfiuji pfislu§né pozadavky

rozsah auditu | vyrobna, laboratore, skladovaci prostory ve vztahu k uvedenému vyrobku v rozsahu vymezeném timto kontrolnim
listem

kritéria auditu | pozadavky nafizeni Evropského parlamentu a rady (EV) €.305/2011 (CPR), pfiloha V, &1. 1.3 (systém 2+),
technické specifikace, dokumentace SRV

pribéh auditu | as za 0S cinnost misto auditu Ucastnici auditu
9:00 -9:15 VP tvodni jednani kancelar zastupce vyrobce
9:15 - 14:00 posuzovani SRV kancelar zastupce vyrobce, Ing. Kamila
vyroba, skiadky Schwertschalova
14.00 - 14:15 zavérecné jednani kancelar zastupce vyrobce
Klasifikace C  conformity — pozadavek splnén — shoda

pinéni pozadavka: R remark — poZadavek spinén s dil&imi nedostatky — méné vyznamna neshoda

NC  non-conformity — pozadavek nespinén — vyznamna neshoda

G, POZADAVEK C R | NC

Pro ktery produkt/normu byl FPC zaveden a byla provedena po&ateéni zkougka typu produktu <) B
(prikazni zkouska)? =

(Viz tabulka, jen pro produkty pod systémem posouzeni shody trovné 2+)

Je pod stejnym systémem FPC vice jak jedna vyrobna? neni | X1 | O | O

2 |Organizace

2.1 | Odpovédnost a pravomoc

Jsou definovany odpovédnosti vech pracovnikii v ramci FPC? 5 R
Je rozdéleni odpovédnosti efektivni? VA I I O O |

2.2 | Predstavitel vedeni pro FPC

Je ustanoven predstavitel vedeni pro FPC? 2 o R |
s
Ma stanovenu pravomoc pro zajistovani, e pozadavky jsou reg| §$q§mz %}Ud@g}r@x U7X ] O O
o \
(38 “%)
%
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® TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zkugebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technicke
posuzovani, Certifikaéni organ, Inspekini organ / Accredited Testing Laboratory, Authorised Bocg, Notified Body,
Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, Ceska republika

ad 2.1 Odpovédnost a pravomoci fesi Pirugka SRV (od posledniho dozoru nad certifikovanym SRV beze zmén, nebyla
aktualizovana) a Organizaéni fad (celopodnikovy, posledni aktualizace ke dni 20.1 1.2024, organiza&ni zmény v provozovnach
Liba, Tméi a Tisova). ad 2.2 Predstavitelem vedeni pro SRV je Ing. Kamila Schwertschalova. Viyrobce ma certifikovan systém

managementu kvality podle CSN EN ISO 9001:2018, predlozen certifikat &.A-00284 vydany KOMORACERT 17.06.2025 platny
do 16.06.2028.

Tabulka kameniva (a norem) vztahujicich se k oznadovani CE v trovni posouzeni shody 2+ pro které byly provedeny
poéateéni zkouska typu a zaveden systém FPC.

Frakce ESN EN ESNEN < CSNEN CSN EN CSN EN
(o) CSN EN 13043 13242 12620 CSN EN 13139 faoeait 055 {5480

filer X
0/2 X

0/4 X

X | X | X
X

2/5 X
2/16

4/8

5/8

8/11

8/16

11/16

11/22

16/22

16/32
32/63
0/32
0/45

2 |2 2 Bl ] il o e | x|
e R R A A

Xop X XXX XX x| 5 x| x| || s

0/63
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® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovand zkusebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technické
posuzovani, Certifikaéni organ, Inspekéni organ / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body,
Technical Assessment Body, Certification Body, inspection Body. Prosecka 81 1/76a, 190 00 Praha 9, Ceska republika

Poznamka: Pro kazdou frakei oznadte (X) normu(y), kde byly provedeny pocéteéni zkouska typu a zaveden systém FPC.

Kamenivo frakce 4/11 a 11/32 nebylo od posledniho dozoru vyrab&no a byly vyfazeny ze SRV. Frakce 2/16 a

16/32 pouze jednou v r. 2024, pro vyrobu MZK. V pfipadé zahajeni vyroby vyrobce zajisti odzkouseni podle
zkusebniho planu.

V SRV jsou Zahrnuty vyrobky kamenivo 0/32 kv a 0/63kv, které se Fidi Nafizenim viady & 163/2002 Sb. ve znéni

C. 312/2005 Sb., NV €. 215/2016 Sb. a nafizeni viady &. 119/2024 Sb. a dokumentace S5 &j. 30 243/2023-S2-
GR-O13 (1) s tginnosti od 1.6.2023 (OTP).

KONTROLNI LIST systému fizeni vyroby kameniva

c. POZADAVEK Lt reFNG

2.3 | Pfezkoumani FPC vedenim

Provédi se pfezkoumani systému FPC vedenim alespori jednou za rok? E 1 El | &
Jsou dostupné zaznamy o prezkoumani? X OO
3 | Postupy fizeni
Byla vytvofena pfirugka FPC? X[ O | O
3.1 | Rizeni dokumentii a tidaji
Existuje postup vztahujici se k fizeni dokumentt: a Udaji & L E
vyznamnych pro poZadavky FPC? %
Jsou v postupech popsany odpovédnosti za schvaleni, vydavani, distribuci, fizeni internich a X EE N
externich dokumenti a Gdajli a pro zpracovani, vydani a zaznamenani zmén?
3.2 | Smluvni dodavatelé
Vyuziva vyrobce pro nékterou &innost v ramci FPC subdodavku? B O| O
Stanovil vyrobce kontroly pro vechny subdodavatelské aktivity? X | £l
Jsou kontroly provad&ny? 2 [El
3.3 | Znalost suroviny
Existuji dokumenty ohledné zdroje a druhu suroviny? X | O 1=
Jsou zaloZeny mapy umisténi (lokality) a plany t&zby? X|O| O
Identifikoval vyrobce néjaké nebezpedi vyskytu nebezpe&nych X | O [
latek v suroviné (v zavislosti na pfedpisech platnych v misté pouZziti)?

3/8 0000A066_5a_2020_12_07




® TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zkusebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technicke
posuzovani, Certifikaéni organ, Inspek&ni organ / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body,
Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecka 811 f76a, 120 00 Praha 9, Ceska republika

Zjisténi, poznamky, dikazy:

ad 2.3 Predlozen z&pis z prezkoumani SRV 2024 ze dne 20.01.2025. Vysledkem prezkoumani je zhodnoceni, ze
SRV odpovida pottebam spoletnosti a pozadavkim pfedmétnych norem na vyrobu kameniva.

ad 3 Prirucka SRV beze zmén.

ad 3.2 Vyrobné kontrolni zkougky provadeéji smluvni dodavatelé TZUS Praha S.p. pobocka Teplice a ZKK Hofice.
ad 3.1 Rizeni dokumentti a zaznam( fesi Priruéka SRV,

ad 3.3 PredloZena dokumentace POPD (plan otvirky a pfipravy dobyvani). Dolozen Ro&ni pfehled o pohybu a stavu
zasob v DP za rok 2024 odevzdané na MZP 28.01.2025 na zakladé zaméreni lozisek.

KONTROLNI LIST systému fizeni vyroby kameniva

& POZADAVEK e [BR['Ne
4 | Rizeni vyroby
Existuji postupy pro identifikaci a kontrolu material( na vstupu? X ] =]
Existuji postupy pro identifikaci a kontrolu materialdi pii realizaci? U I I
4a | Existuji postupy pro identifikaci a kontrolu materiald na vystupu? 2 A
(tyto mohou zahmovat postupy pro udrzbu a sefizeni vyrobniho zafizeni, kontrolu nebo zkouseni vzorki matenialu
béhem zpracovéni, dpravy vyrobnich procest béhem $patného pocasi)
Jsou postupy implementovany? V2 o O L0
Existuji postupy pro identifikaci a kontrolu nebezpegnych latek? 5T ] |
4b | Je zajisténo, Ze nebezpetné latky nepiekroi platné limity v misté pouziti? g [ i
Jsou postupy implementovany? X (O | O
Existuji postupy pro zajisténi, ze material je predan na skiad fizenym zplisobem, na spravna mista X | Ol 0O
4 a je identifikovany?
c
Jsou postupy implementovany? s fE
Existuji postupy zajistuijici, Ze stav materialu pfedaného na skiad se nezhorsi? % I S
4d
Jsou postupy implementovany? X =)
4e | Je produkt identifikovatelny a2 do mista prodeje (pivod a typ)? 7 O R

Zjisténi, poznamky, ditkazy:

ad 4a Rizeni vyroby je popsano v jednotlivych technologickych postupech, napf. technologicky postup & VATP4
Skryvkové prace vydano 01.01.2018, dale dolozeny Rady, napf. & VCR6 Rad prohlidek, Udrzby a zkou$ek
technickych zafizeni vydany dne 16.10.2019, aktualizovano 01.01.2020 (pracovnici jsou prokazateln& seznameni
se vSemi pracovnimi postupy - prediozeno posledni Prokazatelné seznameni pracovnika v t&2bé a Upravé
nerostnych surovin T.J. dne 01.09.2025 - predlozena prezenéni listina).

ad 4b Podle Vyhlagky & 422/2016 Sb. o radia&ni ochrané a_zabezpeéeni radionuklidového zdroje, ucinné od
j ch.radionuklidl, posledni protokol o méfeni
. O Q{160570 byl vydan poboé&kou Teplice

0000A066_5a_2020_12_07




® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNIi PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zkusebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technické
posuzovani, Certifikaéni organ, Inspekéni organ / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body,
Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecka 811 f76a, 190 00 Praha 9, Ceska republika

ad 4c, 4d, 4e Postupy a zpUsoby pfedani materialu na sklad fesi &I, 8 Prirucky fizeni vyroby. Sila a skladky (depa)
materialu jsou ozna&eny cedulemi a Zpevneni skladovacich ploch je provedeno pojezdem.

KONTROLNI LIST systému fizeni vyroby kameniva

é POZADAVEK [NE N rRE NG
5 | Kontroly a zkougky

5.1 | Obecné
Jsou k'digpozici veskera potfebné zafi:zeni a vybaveni pro pfedepsané kontroly a zkousky (nebo X O] 0
odpovidajici subdodavatelské zajisténi)?
Jsou pracovnici vycvieni pro predepsané kontroly a zkousky? T i
(vetné smluvné zajistovanych zkousSek)

5.2 | Zafizeni
Jsou stanoveny ¢etnosti kalibrace v souladu s EN 932-57 2 o N I
Existuji postupy pro obsluhu zafizeni? 20 A o i |
Ma obsluha pisemné instrukce pro provadéni zkousek? X ] 1
Je zafizeni nezaménitelné identifikovano? X (O | O
Jsou dostupné zéznamy o kalibraci? |

5.3 | Cetnost a misto kontrol, vzorkovani a zkousek
Je k dispozici dokument popisujici &etnost a podstatu kontrol? X ElEEA
Je stanovena &etnost _vzorkovéni a zkoué‘ek v souladu s pfislu$nou tabulkou dle prilohy FPC pro B|lO| 0
kazdou normu vztahujici se k CE zna&eni?
Jsou v piiruéce FPC uvedeny davody pfipadné mensi etnosti zkougek? 2 )| l

6 |Zaznamy
Jsou vysledky FPC zaznamenany? B
Jsou zéznamy k dispozici po stanovenou dobu? = B HE

58 0000A066_5a_2020_12_07
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Zjisteni, pozndmky, ditkazy:

ad 5.1 Vyrobné& kontrolni zkousky provadsiji akreditované zkusebni laboratofe TZUS Praha s.p. pobo&ka Teplice a
ZKK Horice, provedena kontrola vysledki a etnosti zkousek, jsou v souladu s vyrobou, posledni Protokol o zkougce
C. 040-082684 byl vydany dne 30.09.2025 (tydenni VKZ).

ad 5.2 ad 5.2 Viyrobce nema viastni zkugebni zatizen|. Bylo pfedioZeno Potvrzeni o ovéreni stanoveného méfidla -
expediCni vahy s neautomatickou &innosti typ DISOMAT Opus ze dne 18.06.2024 vydané CMI Brno.

ad 5.3 Vzhledem k dlouhodobé vyhovujicim vysledkiim zkougek byla snizena Eetnost stanoveni zrnitosti u drobného

a hrubého kameniva na 2x za mésic a &t&rkodrti na 1x za mésic a pouze v ptipadé vyroby (v roce 2021 byla vyroba
vyrazné sniZena z diivodu dot&Zovani loZiska, stav trva).

KONTROLNI LIST systému Fizeni vyroby kameniva
o) POZADAVEK BT

7 | Rizeni neshodnych produktii

Jsou zaznam'enény v8echny pfipady vzniku neshodnych produktii (véetné téch, které se vztahuji ke X | O ™
stiZnostem zakaznika)?

Jsou v8echny pfipady neshodnych produktl progetreny? X 1y
Jsou pfijimana pfiméFena opateni k naprava? B (5l )

8 | Manipulace, skladovani a zavedeni podminek ve vyrobnich oblastech

M vyrobce pfijata opatfeni k zabranéni znegisténi produktu? 7 R O
Ma vyrobce pfijata opatieni k zabranéni segregace? X | O ]
Ma vyrobce piijata opatfeni k zajisténi Eistoty manipulagniho zafizeni a skladovacich ploch? 2 o 1

9 | Doprava a baleni

9.1 | Doprava
Ma vyrobce dokumentovan rozsah své odpovédnost za skladovani a dodavani produktu v pfiruéce B Tl
FPC?

9.2 | Baleni
Zabrafiuji metody pouzivané pro baleni degradaci kameniva? £ O I

Pokud existuji zasady pro manipulaci a skladovani, které musi dodrzet zakaznik, uvadi vyrobce tyto 4 RS E
zésady na obalu nebo v priivodnich dokladech?

10 | Vyevik pracovnikii

Ma vyrobce stanoveny postupy pro vycvik pracovnikd, ktefi pracuji pod systémem FPC? B [ EE T
Jsou tyto postupy udrZovany? X ] =
Jsou dostupné zaznamy o vycviku? X | O []
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® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zkugebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technické
posuzovani, Certifikaéni organ, Inspekéni organ / Accredited Testing Laboratery, Authorised Body, Notifled Body,
Technical Assessment Body, Certification Baody, Inspection Body. Prosecks 811/76a, 190 00 Praha 9, Ceska republika

Zjisténi, poznémky, dikazy:

ad 7 Od posledniho dozoru nad certifikovanym SRV byly prijaty 2 reklamace na kvalitu vyrabéného kameniva, které
byly vyhodnoceny jako neopodstatnéné. Vyrobce postupuje pfi feSeni reklamaci podie &l. 11 Reklamace Pfirugky
SRV.

Ad 8 Byl piedlozen technologicky postup & VATP5 Expedice a ukladani hotovych vyrobk na volné sypanou skladku
(platny od 01.10.2015).

ad 9.1 Vyrobce nema vlastni dopravu.

ad 9.2 Viyrobky nejsou baleny.

ad 10 Vycvik pracovnikd je planovan, predlozen Plan a hodnoceni vycviku na rok 2025, dolozeno napr. $koleni VZV,
jefabnikll a vazagl a koleni zaméstnanci z BOZP veetné technologickych postupl, pokynii pro obsluhu, Fadd -
pfediozena prezenéni listina ze dne 20.12.2024, dalsi vycvik planovan na 12/2025.

KONTROLNI LIST systému fizeni vyroby kameniva - rozsifeni pfi dozoru

. POZADAVEK (& R NC
O ktery novy produkt/normu byl FPC roziifen a byla doplné&na pocateéni zkouska typu produktu? 52 O
(Viz tabulka, jen pro produkty pod systémem posouzeni shody drovné 2+)
Je pod stejnym systémem FPC vice jak jedna vyrobna? ne| [X B |6
1 | Byla do stavajiciho systému FPC zahrnuta nova vyrobna? nel X | O O
Doslo ke zménam vyroby a/nebo technické specifikace od posledni kontroly FPC? ne| X | OO O
(Pokud ano) Pfizplisobil vyrobce odpovidajicim zpiisobem dokumentaci? nebylo tieba [
(Pokud ano) Uvédomil vyrobce o zmé&nach notifikovanou osobu, ktera provadéla certifikaci FPC? [ [
w AN
nebylo treba
3 | Pouziva vyrobce stale systém FPC pokryvajici certifikované vyrobky a ma platné certifikaty? Ll B
e " i . ]
Jsou produkty naleZité oznateny CE zna&kou v souladu s pfilohou ZA pfislu$né normy? LHE
11
Obsahuji privodni dokumenty ke kamenivu véechny potfebné informace? = | B

Zjisténi, poznamky, ditkazy:
ad 1 Vroce 2024 provedeny zkousky typu frakci 2/16 a 16/32. V roce 2025 byly na zakladé pozadavku SZ

provedeny opakované Podateé&ni zkousky typu pro drazni kamenivo 32/63 Bl a zkousky typu fileru — viz str.1
Provérky SRV.

ad 3 Vyrobce predlozil platné Osvédéeni o shodé fizeni vyroby €. 1020-CPR-040 034834 vydané 01.09.2017.

ad 11 PredloZena Prohlageni o vlastnostech/stitek, posledni vydani ze dne 5.11.2024 (frakce 2/16), 21.07.2024 a
ze dne 06.08.2025 (filer, &. V21/2025) a vazni listek s naleZitostmi dodaciho listu &. 7442 odbérateli Algon, a.s. na
vyrobek 8/11 hrubé drcené kamenivo expedované 09.10.2025 obsahujici specifikaci vyrobku, odebrané
mnozstvi, oznaceni CE, EN 13242+A1, odkaz na prohlaseni o vlastnostech a osv&déeni 1020-CPR-040 034834
r.17. Vyrobee pfipravuje identifikaci vyrobku v privodnich dokladech pomoci QR kodu.
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® TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for C

Akreditovana zkusebni laborator,
Posuzovani, Certifikaéni organ, |
Technical Assessment Body,

onstruction Prague
Autorizovana osoba, Notifikov

and osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technické
nspekéni organ / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body,
Certification Body, inspection Body. Prosecks 81 1/76a, 190 00 Praha 9, Ceska republika

Na zavér provedeného auditu / v pribéhu zavéreéného jednani vedouci posuzovatel / posuzovatel seznamil odpovédného
zastupce vyrobce se zji§t&nimi z auditu.

Zastupce vyrobce zji$téni z auditu pochopil, souhlasi a své souhlasné stanovisko svym podpisem stvrzuje.

Za 0S 1020 Za vyrobce
Datum 09.10.2025 Datum 09.10.2025
Jméno Ing. Pavla Kuéerovéj 2 3 Jméno Ing. Kamila Schwertsghalova :
74 CABPRALET 4 s.r.ol
Podpis 1‘:&1—7 Podpis v’é,t‘ 'I;;ES: ; ;? :.1 ; ‘t Z,i ::E qan\
V4

Systém fizeni vyroby je posouzen jako vyhovujici, pokud Zadny pozadavek nebyl klasifikovan NC a pokud vyskyt pozadavka klasifikovanych R
je mensi nez 20 % véech odpovédi.

C - shoda

R — méné vyznamna neshoda, nutno odstranit ve stanoveném terminu
NC - vyznamné neshoda, musi byt odstrané&na pfed rozhodnutim o certifikaci

Pfi zjisténi vyznamné neshody (NC) a méné vyznamné neshody (R) je nutno zpracovat Zaznam o neshodach.
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